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Heat Distortion Temperature
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1. PA6 1. Nanocomposite
2. PA6 2. Nanocomposite
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Results
Súrlódási tényez �  alkulása a súrlódási út függvényében,

álló próbatest
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Els�  öntés�  nanokompozit Második öntés�  nanokompozit

Magnézium katalizálású PA 6 Nátrium katalizálású PA 6
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Kopás és deformáció alkulása a súrlódási út 
függvényében, álló próbatest
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